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附件2.6：中文摘要

摘    要

本文研究了基于超分子化学作用的多孔聚偏氟乙烯（PVDF）膜的表面亲水改性及其在处理低浓度含油废水中的应用。
首先，提出了基于超分子化学作用的多孔PVDF膜表面亲水改性的机理。超分子化学作用是基于分子间的非共价键相互作用而形成的分子聚集体的化学，主要研究两个或多个分子通过分子之间的非共价键的弱相互作用，如氢键、范德华力、偶极/偶极相互作用、……

关键词：
PVDF膜，超分子……

附件2.7：英文摘要

Abstract

In this dissertation, a research has been made on the surface hydrophilic modification of porous polyvinylidene fluoride(PVDF) membrane based on supramolecular chemistry process and its application in the treatment of low concentration oily wastewater. 

First, the mechanism of surface hydrophilic modification of PVDF membrane based on supramolecular 

Key word:
 PVDF membrane, ……
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附件2.10：正文

1 绪论

半导体光催化氧化法处理废水是一种高效的新型水污染治理技术，它是利用紫外光照射半导体光催化剂，在水中产生氧化能力很强的轻基自由基氧化水中污染物，使其经过一系列中间过程，最终生成CO:和其它无机离子。该技术对于一些难以生物降解的有机物具有较好的降解作用。它的研究始于1972年，日本科学家Fujliiims和Honda发现在近紫外光(380mn波长的光)的作用下……，

1.1 TiO2光催化剂的主要分离技术 

国内外研究学者就二氧化钦的分离问题开展了广泛深入的研究，大致可分为四类。
1.2 膜分离技术
1.2.1 膜分离技术

膜分离技术作为一门新型的高分离、浓缩、提纯及净化技术，近年来发展迅速，已在各工业领域和科学研究中得到广泛应用。

与普通分离法相比，膜分离技术具体有以下优点
 (1)在膜分离过程中不发生相变化，对比之下，蒸发、蒸馏、萃取、吸收、吸附等分离过程，都伴随着从液相或吸附相至气相的变化，而相变化的潜热是很大的，因此膜分离过程能耗比较低； 

2 光催化—膜分离反映装置工艺特性研究

2.1 试验装置的设计想

本实验所采用的实验装置工艺流程如图2.1.1所示。

图2.1 实验装置示意图

实验装置由PVC材料制成，总有效容积为SL。待处理的废水进入反应器后，与悬浮于水中的二氧化钦微粒相混合，在高压汞灯的照射下，发生降解作用，通过抽吸泵的抽吸，使中空纤维膜内形成负压，在压差作用下，降解后的水进入中空纤维膜内，经两侧收集管汇集后经抽吸泵出水，而二氧化钛微料则被滤膜挡住，留在反应器中。
2.2 滤膜的选择

……
2.2.3 膜组件型式的选择

……
鉴于以上分析，本实验采用平板式聚丙烯中空纤维微滤膜组件，膜面积为0.2m2，该中空纤维膜组件是由直径为0.3mm~0.5mm的许多根中空纤维膜经集束封头后组成。这种膜由纺丝技术制造，不需要外加支撑材料，故具有结构紧揍，单位体积内膜的填装密度高，比表面积大的特点，其主要性能指标如下表：

表2.1 聚丙烯中空纤维主要性能指标 

	性能
	指标

	膜壁厚
	40μm
~50μm

	膜半径
	0.1μm ~0.2μm

	透气率
	>7.0×10-2cm3/cm2.s.cmHg

	纵向强度
	120MPa

	孔隙率
	40%~50%
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